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     چکیده
مقدمه: مواجهه ی شغلی با سیلیس کریستالی سبب افزایش ریسک ابتلا به سرطان ریه و بیماری های ریوی 
در صنایع  کریستالی يک خطر عمده سلامتی  گردوغبار سيليس  فیبروز وسیع می گردد.  با  تحدیدی همراه 
ریخته گری به‌شمار می رود. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان مواجهه ی شغلی شاغلین واحد ماهیچه گیری با 

گردوغبار سیلیس کریستالی تنفسی در یک کارخانه ریخته گری انجام گرفت.

روش کار: این مطالعه مقطعی- تحلیلی درسال 1394 در واحد ماهیچه گیری یک کارخانه ریخته گری انجام 
گرفت. مواجهه ی شغلی 55 نفر از کارگران واحد ماهیچه گیری با گردوغبار سیلیس کریستالی تنفسی به روش 
بهینه شده 7602 انستیتو ملی ایمنی و بهداشت شغلی آمریکا ارزیابی گردید. ارزیابی خطر افزوده مرگ و میر ناشی 
از سیلیکوزیس و سرطان ریه با استفاده ازمدل ارایه شده در مطالعه Manettej و Rice انجام گرفت. داده ها توسط 

نرم افزار SPSS19 آنالیزشد.

یافته ها: میانگین مواجهه ی شغلی با گردوغبار سیلیس کریستالی تنفسی mg/m3 0/047± 0/246 است. 
میزان مواجهه ی کلیه شاغلین واحد ماهیچه گیری بالاتر از حدود مجاز توصیه شده می باشد. خطرنسبی مرگ و 
میر ناشی از سیلیکوزیس بین 63-6 در هر هزار نفر و خطر افزوده مرگ و میر بر اثر سرطان ریه 65 نفر در هر هزار 

نفر تخمین زده شد.

نتیجه گیری: میانگین مواجهه ی شاغلین در واحد ماهیچه گیری با گردوغبار سیلیس کریستالی تنفسی بالاتر از 
حدود استاندارد شغلی توصیه شده است. ارزیابی ریسک مرگ و میر ناشی از سیلیکوزیس و ارزیابی خطر افزوده 

مرگ و میر ناشی از سرطان ریه بالاتر از سطح ریسک قابل قبول است.

       کلمات کلیدی:   مواجهه ی شغلی، سیلیس کریستالی، ارزیابی ریسک، ریخته گری

تعیین میزان مواجهه ی شغلی کارگران واحد ماهیچه گیری با گرد و غبار 

سیلیس کریستالی تنفسی 

				                    فصلنامه بهداشت و ایمنی کار                                       جلد 7/ شماره 1 / بهار  1396  
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2- استاد، مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیش‌گیری از مصدومیت ها و گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده  بهداشت، 

     دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
3- گروه طب کار، بیمارستان مسیح دانشوری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
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مقدمه
است  گردوغبارهایی  جزء  کریستالی  سیلیس 
که در فرآیندهایی از قبیل برش کاری، سوراخ کاری، 
از  وسیعی  طیف  می آید.  وجود  به  و....  خردکردن 
کریستالی  سیلیس  با  مختلف  صنایع  در  کار  نیروی 
با مشکلات  ارتباط  در  نگرانی هایی  و  دارند  مواجهه 
سلامتی آن‌ها وجود دارد. مساله گرد و غبار سيليس 
صنایع  در  شغلی  عمده ی  خطر  يک  کریستالی 
نوع  مهم‌ترين   .)3-1( می رود.  به‌شمار  ریخته گری 
يافت  فرآيندهای صنعتی  در  که  کریستالی  سيليس 
هدف  کارگران  سلامت  حفظ  برای  باید  و  می شود 
استنشاق  است.  کوارتز  آلفا  نوع  گيرد  قرار  پايش 
عامل  کریستالی  سيليس  حاوی  گردوغبار  مستمر 
کار  از  ناشی  ريوی  بيماری های  مهم‌ترين  از  يکی 
سیلیکوزیس  می باشد)4(.  سيليکوزيس  به‌نام 
که  بوده  جهان  حاضر  حال  پنوموکونیوز  شایع ترین 
تا سال 2030 میلادی جزء اهداف  حذف کامل آن 
مشترک سازمان بین المللی کار و سازمان بهداشت 
کریستالی  سیلیس  تجمعی  مقدار  است)5(.  جهانی 
است)6(.  بیماری  این  گسترش  در  عامل  مهم‌ترین 
آژانس بین المللی تحقیقات سرطان )IARC( درسال 
سرطان‌زای  عنوان  به  را  کریستالی  سیلیس   1997
در  که  است  نموده  بندی  طبقه  یک(  )گروه  انسانی 
سال 2009 نیز سرطان‌زایی آن مجددا تایید شد)7(. 
سیلیس  که  است  واقعیت  این  از  حاکی  شواهد 
کریستالی عاملی موثر در ایجاد سرطان می باشد)8(. 
مواجهه  بین  ارتباط  فراوانی  مطالعات  در  طرفی  از 
از  بیماری هایی  و  کریستالی  سیلیس  با  شغلی 
اثبات  به  کلیوی  و  ایمنی  خود  بیماری های  قبیل 
متخصصان  انجمن   2010 درسال  است)9(.  رسیده 
دولتی بهداشت صنعتی آمریکا )ACGIH( حد مجاز 
را تنفسی  کریستالی  سیلیس  با  شغلی   مواجهه ی 

بهداشت  و  ایمنی  ملی  موسسه   ،0/025  mg/m3  
ملی  انستیتو  و   0/01  mg/m3ز)OSHA( شغلی 
مقدار   )NIOSH( آمریکا  شغلی  بهداشت  و  ایمنی 
در   .)11  ،10( کردند  پیشنهاد  را   0/05  mg/m3

سیلیس  با  شغلی  مواجهه ی  مجاز  حد  حاضر  حال 
اعلام   0/025  mg/m3 ایران  در  تنفسی  کریستالی 

گردیده است)12(. 
جدیدترین  از  یکی  سلامت  ریسک  ارزیابی 
روش های سم شناسی است که به موجب آن میزان 
اساس  بر  یافته  مواجهه  جمعیت  درخصوص  خطر 
زده  تخمین  ماده  آن  با  ارتباط  در  علمی  اطلاعات 
می شود. این فرایند تلاش علمی در جهت شناسایی 
و برآورد صحیحی از خطر می باشد)13(. خطر افزوده 
مرگ و میر ناشی ازسرطان ریه در مواجهه ی مادام 
العمر افراد با سیلیس کریستالی  و خطر نسبی مرگ 
و میر ناشی از سیلیکوزیس در ارتباط با مواجهه ی 
اساس  بر   .)15 می شود)14،  تعیین  افراد  تجمعی 
نظریه موسسه ملی ایمنی و بهداشت شغلی، میزان 
یک  سیلیکوزیس،  با  ارتباط  در  قبول  قابل  خطر 
نفر می باشد)Rice )14 و همکاران  نفر در هر هزار 
کارگران  در  ریه  سرطان  خطر  ارزیابی  برای  مدلی 
نموده اند.  ارایه  کریستالی  سیلیس  با  یافته  مواجهه 
از  ناشی  میر  و  مرگ  از  حاصل  ریسک  مدل  آن‌ها  
 OSHA سرطان ریه در  مواجهه با میزان استاندارد
کار  45سال  فرض   با  را  کریستالی  سیلیس  برای 
مداوم و وقفه زمانی 10سال پیش بینی کردند)15(. 
میر  و  مرگ  میزان  همکاران،  و  دوست  امیدیان 
ناشی از سیلیکوزیس در ریخته گری های کوچک را 
13/7-1 به ازای هر 1000 نفر برآورد نمودند. میزان 
به  نفر   4-16 نیز  ریه  سرطان  از  میرناشی  و  مرگ 
ازای هر 1000 نفر با فرض 45 سال مواجهه گزارش 
شد. میزان مواجهه با سیلیس کریستالی در 50% از 
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از حدود  شاغلین در کارگاه های مورد مطالعه بیش 
مجاز مواجهه تعیین شده است)16(. در مطالعه آذری 
سیلیکوزیس  از  ناشی  میر  و  مرگ  نیز  همکاران  و 
و  مرگ  افزوده  خطر  و  نفر  هزار  هر  در   1-40 بین 
میر ناشی از سرطان ریه 49-21 در هر 1000 نفر 
و  کمی  شرایط  از  آگاهی   .)13( شد  زده  تخمین 
کیفی گردوغبار سیلیس کریستالی در هوای محیط 
در  تلاش  و  کنترلی  فرآیندهای  انجام  به جهت  کار 
اثرات سوء مواجهه ی  بهبود شرایط و کاهش  جهت 
کم  به‌دلیل  می باشد.   ویژه ای  اهمیت  دارای  آن 
با  کارگران  شغلی  مواجهه  میزان  تعیین  به  توجهی 
مرگ  خطر  میزان  تعیین  نیز  و  کریستالی  سیلیس 
با  نیز  و  سیلیکوزیس  و  ریه  از سرطان  ناشی  میر  و 
توجه به این‌که صنعت ریخته گری یکی از مهم‌ترین 
صنایع در ارتباط با مواجهه با سیلیس کریستالی در 
میزان  تعیین  مطالعه  این  از  هدف  می باشد،  ایران 
یک  ماهیچه گیری  واحد  کارگران  شغلی  مواجهه ی 
با گردوغبار سیلیس کریستالی  کارخانه ریخته گری 

تنفسی است.
 

    روش کار
در  تحلیلی  مقطعی–  صورت  به  مطالعه  این 
کارخانه  یک  ماهیچه گیری  واحد  1394در  سال 
انجام  نفر(   55( کارگران  کل  روی  بر  ریخته گری 
گرفت. گروه های شغلی در واحد ماهیچه گیری به 
اپراتورکوره،  رنگ،  اپراتور  اپراتور دستگاه،  گروه   4
اطلاعات  می شود.  تقسیم  وچیدمان  تمیزکاری 
جمع آوری  پرسش‌نامه  توسط  افراد  دموگرافیک 
سیلیس  گردوغبار  با  کارکنان  شغلی  مواجهه  شد. 
 NIOSH7602 کریستالی تنفسی به روش بهینه شده 

ارزیابی گردید. توکل و همکاران )17( 
کوارتز خریداری شده از شرکت Merck آلمان 

ویژه  آسیاب  در  استاندارد  منحنی  تهیه  منظور  به 
سازمان انرژی اتمی در دامنه اندازه ذرات 10 الی 
با  غربال‌گری  از  پس  و  گردید  پودر  میکرون    50
دانه بندی زیر 20 میکرون تهیه شد. درصد خلوص 
و   )PW1800 )مدل   XRD دستگاه  توسط  نمونه 
  PHILIPS شرکت  ساخت   )PW1480 )مدل   XRF

قرار گرفت )18(.   و کیفی  آنالیز کمی  هلند مورد 
سیلیس،  استاندارد  نمونه های  ساخت  برای 
با  شده  تهیه  سیلیس  پودر  گرم  میلی   4 حدود 
درصد خلوص بیش‌تر  از 99 درصد به 4 میلی لیتر 
مغناطیسی  هم‌زن  توسط  و  اضافه  استون  حلال 
ساخت شرکت Heidolph آلمان عمل همگن سازی 
با  میکرولیتر   160 تا   15 حجم های  گرفت.  انجام 
بر  آرامی  به  و  برداشته  میکروسمپلر  از  استفاده 
میلی گرم   200 سپس  شد.  ریخته  فیلترها  روی 
آلمان   Merck شرکت  ساخت  بروماید   پتاسیم 
درجه   600 دمای  در  و  گردیده  اضافه  فیلترها  به 
 Lenton شرکت  ساخت  درکوره  سانتی‌گراد 
نمونه ها  شد.  سوزانده  ساعت   2 حدود  انگلستان 
و  13میلی‌متری  قالب های مخصوص  از  استفاده  با 
دستگاه پرس با فشار 20 مگا پاسکال به صورت قرص 
تهیه شدند. قرص آماده شده در دامنه 711-825 
 WQF-510A مدل   FT-IR دستگاه  توسط   نانومتر 
و  مقدارشد  تعیین  و  اسکن  چین  کشور  ساخت 
دقت  گردید)شکل1(.  ترسیم  استاندارد  منحنی 
اعتبار  جهت  تغییرات(  )ضریب  داده ها  آنالیز 
این مطالعه  استفاده در  مورد  داخلی روش  سنجی 
شد.   محاسبه  ریز  برون  و  ریز  درون  به‌صورت 
صحت  )تعیین  یافته ها  خارجی  بخشی  اعتبار 
برون  و  ریز  درون  صورت  به  نیز  داده ها(  آنالیز 
تعیین  نمونه  بازیافت  شاخص  از   استفاده  با  ریز 

گردید.
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نمونه برداری از واحد ماهیچه گیری به مدت 
کالیبره  فردی  برداری  نمونه  پمپ  توسط  4ساعت 
 1/7 L/mآمریکا با دبی  SKC شده ساخت شرکت
فیلترهای  از  استفاده  با  و  پلاستیکی  سیکلون  و 
کاست  گرفت.  انجام   )MCE( استر  سلولز  میکس 
مدت  به  آن  داخل  فیلتر  همراه  به  برداری  نمونه 
داخل  برداری  نمونه  از  بعد  و  قبل  ساعت   24
دقیق  ترازوی  توسط  و  شد  داده  قرار  دسیکاتور 
ژاپن   A&D شرکت  ساخت  گرم  هزارم  صد  یک 
تنفسی  کریستالی  سیلیس  غلظت  گردید.  توزین 
ریخته گری،  کارخانه  از  گرفته شده  نمونه های  در 
پتاسیم  کردن  )اضافه  آنالیز  مراحل  طی  از  پس 
تهیه  و  کوره  درون  نمونه ها  سوزاندن  بروماید، 
قرص( در دامنه 825-711 نانومتر توسط دستگاه 

FT-IR  اسکن و تعیین مقدار شد. 

آزمون  از  استفاده  با  داده ها  بودن  نرمال 
میزان  گردید.  تعیین  کولموگروف-اسمیرنوف 
استفاده  با  شغلی  مختلف  گروه های  در  مواجهه   
گردید.  مقایسه  یک‌طرفه  واریانس  آنالیز  آزمون  از 
به‌صورت   شغلی   مواجهه های  میزان  هم‌چنین  

خطای استاندارد ± میانگین در نظر گرفته شد.
و  مرگ  نسبی  خطر  ارزیابی  مطالعه  این  در 

مواجهه  میزان  برحسب  سیلیکوزیس  از  ناشی  میر 
بر  مواجهه(  های  سال  مواجهه×  )میزان  تجمعی 
اساس جدول ارایه شده توسط Mannetje  محاسبه 
از  ناشی  میر  و  مرگ  افزوده  خطر  و  گردید)14( 
طبق  و   )15(  Rice مدل  براساس  نیز  ریه  سرطان 
رابطه )1(  و با فرض 45 سال مواجهه  برآورد شد.

)میانگین هندسی مواجهه( 373/69+ 0/77 = )1(
خطر افزوده مرگ و میر ناشی از سرطان ریه

    یافته ها
واحد  کارگران  از  نفر   55 مطالعه  این  در 
ماهیچه گیری یک کارخانه ریخته گری با میانگین 
سنی 31/98 و میانگین سابقه کار 5/32 سال مورد 
سیگاری  شاغلین  از   32/7% گرفتند.  قرار  بررسی 
 1 جدول  در  آنان  دموگرافیک  مشخصات  بودند. 

ارایه شده است. 
ضریب تغییرات روش مورد استفاده به‌صورت  
درون ریز و برون‌ریز به ترتیب برابر 2/57 و 3/61 
در  نیز  داده ها  آنالیز  صحت  شد.  محاسبه  درصد 
حد  آمد.  به‌دست   100±  10 قبول  قابل  محدوده 
استفاده  مورد  روش   )LOD( کمی  آشکارسازی 

شکل1. منحنی استاندارد سیلیس کریستالی

 

y = 0.0143x - 0.14
R² = 0.997
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حد  و  نمونه  در  میکروگرم   3/82 مطالعه  دراین 
در  میکروگرم    5/04  )LOQ( کیفی  آشکارسازی 
گردوغبار  با  مواجهه  میزان  گردید.  محاسبه  نمونه 
استاندارد  )خطای  تنفسی  کریستالی  سیلیس 
±میانگین( برابر با  0/047± 0/246 برحسب میلی 
مقایسه  نتایج  شد.  گیری  اندازه  مترمکعب  بر  گرم 
کریستالی  سیلیس  غبار  و  گرد  با  مواجهه  میانگین 
تنفسی با حدود مجاز تماس شغلی ایران به تفکیک 

گروه های شغلی در جدول 2 ارایه شده است.
واحد  شغلی  درگروه های  مواجهه  میزان  بین 
ماهیچه گیری با سیلیس کریستالی تنفسی اختلاف 

 .)P= 0/667( معنی داری مشاهده نشد
بیماری  از  ناشی  میر  و  مرگ  نسبی  خطر 
توجه  با  و    Mannetije مدل  براساس  سیلیکوزیس 
در هر   6-63 دامنه  در  تجمعی شاغلین  مواجهه  به 
مواجهه  تفکیک  به  نتایج  گردید.  برآورد  نفر   1000

تجمعی در جدول 3 ارایه شده است.
خطر افزوده مرگ و میر ناشی از سرطان ریه در 
مواجهه با سیلیس کریستالی آزاد با فرض 45 سال 

کارگران  برای   )15(  Rice مدل  براساس  مداوم  کار 
مواجهه  محدوده  در  ماهیچه گیری  واحد  در  شاغل 
2/4- 0/048 میلی گرم بر متر مکعب، 65 نفر در هر 

1000 نفر )دامنه 897 – 19( محاسبه شد.

    بحث و نتیجه گیری 
جهت اعتبار سنجی داخلی روش مورد استفاده 
در این مطالعه، دقت آنالیز داده ها به‌صورت درون ریز 
و برون ریز محاسبه شد. با توجه به عرف معمول در 
تحقیقات علمی، میزان ضریب تغییرات CV تا حد 5 
این  یافته های علمی  لذا  قبول می باشد،  قابل  درصد 
می باشد.  برخوردار  مناسب  داخلی  اعتبار  از  تحقیق 
برای اعتبار بخشی خارجی یافته ها )درون ریز و برون 
از  نیز  داده ها  آنالیز  تعیین صحت  عبارتی  به  یا  ریز( 
ذکر  به  لازم  گردید.  استفاده  نمونه  بازیافت  شاخص 
است در تحقیقات علمی میزان بازیافت تا 10 100± 
قابل قبول می باشد، لذا با توجه به نتایج به دست آمده 
، یافته های علمی این تحقیق از اعتبار خارجی لازم 

برخورداراست)19, 20(. 

جدول1. مشخصات دموگرافیک کارگران واحد ماهیچه گیری
 گيري . مشخصات دموگرافيك كارگران واحد ماهيچه1جدول

  
  انحراف معيار ميانگين مينيمم ماكزيمم  مشخصات

 90/6  98/31 21 50  سن

  59/4  32/5 1 17  سابقه كار 
  33/7  81/10  4  30  مدت زمان سيگاري بودن
  7  56/11  5  20  تعداد مصرف سيگار در روز

  
جدول2. میزان مواجهه شغلی با گرد و غبار سیلیس کریستالی تنفسی)mg/m3( به تفکیک گروه های شغلی   

 به تفكيك گروه هاي شغلي )3mg/m(سيليس كريستالي تنفسيشغلي با گرد و غبار  . ميزان مواجهه2جدول
  

خطاي ±ميانگين  دامنه تعداد  گروه هاي شغلي
  استاندارد

نسبت مواجهه به 
 حد آستانه شغلي

حد مجاز توصيه 
 P-Value  شده ايران

    4/12   31/0 ± 10/0 071/0–4/2 23 اپراتور دستگاه
  
  
025/0  

  
  
  
  
667/٠  

  8/6  17/0 ± 02/0 048/0 – 27/0 9 اپراتور رنگ
  2/9 23/0 ± 07/0 071/0 – 53/0 6 اپراتور كوره

  6/7  19/0 ± 02/0 067/0 -378/0 17 تميزكاري و چيدمان
  8/9  246/0 ± 047/0 048/0 -4/2  55  كل 
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در این مطالعه میانگین مواجهه ی کلیه شاغلین 
کریستالی  سیلیس  مجاز  مواجهه ی  حدود  از  بالاتر 
تنفسی است. میانگین غلظت سیلیس در این مطالعه 
استاندارد  10برابر   ،OSHA استاندارد  برابر   24
 NIOSH استاندارد  برابر   5 و   ACGIH و   ایران 
همکاران  و  دوست  امیدیان  مطالعه  نتایج  می باشد. 
)2015( با هدف ارزیابی مواجهه شغلی با گرد و غبار 
کلی و گرد و غبار سیلیس کریستالی در ریخته گری ها 
نیز نشان داد میزان مواجهه از حدود استاندارد شغلی 
تعیین شده بالاتر بوده که با نتایج مطالعه حاضر نیز 
همکاران  و  کاکویی  مطالعه  در  دارد)21(.  هم‌خوانی 
)2013( تنها 50 درصد کارگران مواجهه ای بالاتر از 
استاندارد ایران داشتند)22(. تفاوت در میزان مواجهه 
شاغلین در مطالعه حاضر و مطالعه کاکوئی و همکاران 
ممکن است به دلیل تفاوت در روش های آنالیز مورد 
در  کریستالی  سیلس  تراکم  در  تفاوت  و  استفاده 
 Jeong مطالعه  در  باشد.  مطالعه  مورد  کارگاه های 
با  مواجهه  میزان  نیز   )2012(  Khoza و   )2013(
سیلیس کریستالی در ریخته گری ها بیش‌تر  از حدود 
مجاز توصیه شده بوده است و بدین ترتیب شاغلین به 

لحاظ ریسک ابتلا به سیلیکوزیس و سایر بیماری های 
پتانسیل  نیز  کریستالی  سیلیس  با  مواجهه  از  ناشی 
ریسک بالاتری خواهند داشت)23, 24(. نتایج حاصل 
از مطالعه صورت گرفته از سوی محمدیان )2012( 
از جمله در  آذری )2009( که در صنایع مختلف  و 
میزان  از  نشان  بود،  شده  انجام  ریخته گری  صنعت 
مواجهه بیش از حد مجاز توصیه شده توسط سازمان 
های بین المللی و کمیته فنی بهداشت حرفه ای ایران 

دارد که مطابق با مطالعه حاضر می باشد)13, 25(. 
باتوجه به داده های این مطالعه مشخص گردید 
میزان مواجهه شغلی کارگران ایرانی بیش‌تر  از همکاران 
 Anderson و   )2003(  Yassin مطالعات  در  خود 
اقدامات  دلیل  به  می تواند  پدیده  این  است.   )2008(
انجام کار کارگران و نوع مواد مصرفی  کنترلی، نحوه 
باشد. نتایج مطالعات )26( نشان داده است که میزان 
مواجهه ی کارگران صنعت ریخته گری در کشورهای 
اروپایی-آمریکایی با توجه به اقدامات کنترلی صورت 
گرفته در جهت کاهش مواجهه کارگران با گردوغبار 
چندین  به  نسبت  تنفسی  کریستالی  سیلیس  حاوی 

سال قبل، کاهش چشم‌گیری داشته است.

 جدول3. خطر نسبی مرگ ومیر ناشی از سیلیکوزیس براساس مدل Mannetej در شاغلین واحد ماهیچه گیری

 شاغلين واحددر  Mannetej. خطر نسبي مرگ ومير ناشي از سيليكوزيس براساس مدل 3جدول
 ماهيچه گيري

 
  تعداد (درصد) كارگران

  ريخته گري
خطر نسبي مرگ ومير ناشي از 

  نفر 1000سيليكوزيس در هر 
  *مواجهه تجمعي

 yearxبر حسب 
3mg/m 

0 (0) 1 99/0-0  
0 (0) 4/3  97/1-99/0  

2 ( 63/3 ) 2/6  87/2-97/1  
7 ( 72/12 ) 4/9  33/4-87/2  
6 ( 9/10 ) 7/13  12/7-33/4  
1 ( 81/1 ) 6/22  56/9-12/7  
5 ( 09/9 ) 24 21/13-56/9  
3 ( 45/5 ) 2/40  89/15-21/13  
9 ( 36/16 ) 1/52  10/28-89/15  

23 ( 81/41 ) 6/63  10/28>  
  هاي مواجهه)سال ×(ميزان مواجهه معمول *                                                      
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از  ناشی  ومیر  مرگ  میزان  مطالعه  دراین 
سیلیکوزیس براساس مدل Mannetje )14( و طبقه 
در  نفر   63 تا   6 دامنه  در  تجمعی  مواجهات  بندی 
% کارگران در  نفر پیش بینی شد. 100  هر 1000 
قابل قبول )1در هر  از میزان ریسک  بالاتر  محدوده 
1000 نفر براساس معیارهای OSHA(  قرار داشتند. 
در  ریه  سرطان  از  ناشی  افزوده  میر  و  مرگ  میزان 
مواجهه با سیلیس کریستالی براساس مدل Rice با 
فرض 45 سال کار مداوم در این مطالعه 65 نفر در 
هر 1000 نفر در دامنه 19 تا 897 محاسبه شد که به 
مراتب بیش‌تر از مطالعه Rice )15(، امیدیان دوست 

)16( و آذری )13( می باشد. 
نتایج به‌دست آمده در این مطالعه حاکی از میزان 
مواجهه ی بالاتر از حدود مجاز توصیه شده و میزان 
بالای مرگ و میر ناشی از سرطان ریه و سیلیکوزیس 
کنترل  بنابراین  است.  ماهیچه گیری  کارگران  برای 
مواجهه شغلی و پیش‌گیری از سیلیکوزیس، سرطان 

ریه و ... پراهمیت، ممکن و به لحاظ اقتصادی مقرون 
به صرفه می باشد. اقدامات معمول کنترل مهندسی 
منظور  به  صنعتی  فرآیندهای  بهبود  در  بهداشتی  و 
کاهش تماس و پیش‌گیری از سیلیکوزیس، سرطان 
ریه و سایر عوارض احتمالی و نیز کاهش هزینه های 
ناشی از غرامت های سنگین حیاتی و ضروری به نظر 

می رسد.

    تشکر و قدردانی
نویسندگان مقاله مراتب سپاس خود را از مرکز 
تحقیقات ارتقای ایمنی و پیش‌گیری از مصدومیت های 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به جهت پشتیبانی 
مالی از این طرح تحقیقاتی ابراز می دارند. هم‌چنین  از 
کارخانه محترم جناب  آن  بهداشت  و  ایمنی  مسوول 
افضلی  آقای مهندس احمدی و سرکارخانم مهندس 
کارخانه  ماهیچه گیری  واحد  زحمت کش  کارگران  و 

ریخته گری سپاس‌گزاری می شود.
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Abstract
Introduction: Occupational exposure to crystalline silica increases the risk of lung cancer and restrictive lung disease 
with extensive fibrosis. Silica dust is a major health hazard in foundry factories. The aim of this study was to determine 
core making workers’ exposure to respirable crystalline silica dust in a foundry factory.

Material and Method: This cross-sectional study was conducted in core-making unit of a foundry factory in 
2015. Occupational exposure of 55 workers to respirable crystalline silica aerosols was evaluated by using the 
improved NIOSH7602 method in core-making unit. Risk assessments for silicosis and excess lifetime risk of 
mortality from lung cancer were done according to Manettej and Rice models, respectively. Data was analyzed 
with Spss19 software.

Result: The mean of respirable crystalline silica dust was 0.246 ± 0.351 (mg/m3). All  workers’ exposure to 
respirable crystalline silica was higher than recommended occupational exposure limits. Silicosis mortality risk 
and excess lifetime risk of mortality from lung cancer were estimated in the range of 6-63 and 65 per thousand 
people, respectively.

Conclusion: The mean of workers’ exposure to respirable crystalline silica was higher than recommended 
occupational exposure standards in core making unit. The risk assessment of silicosis mortality and excess lifetime 
risk of mortality from lung cancer were higher than acceptable levels of risk.
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